CERAMIZER® ONE-SHOT DO OGOLNE ZASADY STOSOWANIA:

S AN T o NI B B o) AT AR (o) AZol "Bl 1. Najwyzsza efektywnoé¢ w stosowaniu Ceramizera®,
CZTEROSUWOWYCH, ZASILANYCH:

uzyskuje sie przestrzegajac scisle zalecen i instrukcji.
2. W trakcie catego procesu ceramizacji (1,5 tys. km lub
25 motogodzin) nie wymienia¢ oleju. Olej wymieniac

BENZYNA, GAZEM, OLEJEM NAPEDOWYM,

HYBRYDOWYCH w terminie wymiany zalecanym przez producenta
z dowolna iloscia cylindréw pojazdu.
Ceramizer® ONE-SHOT regeneruje powierzchnie 3. Ceramizer® mozna miesza¢ z dowolnym rodzajem oleju
tarcia metali. i stosowac do wszystkich rodzajéw silnikéw

spalinowych: benzynowych, zasilanych gazem, Diesla

ra z: pompowtryskiwaczami, wtryskiem bezposrednim typu
KORZYSCI: common-rail, pompami sekwencyjnymi i

1. Regeneruje powierzchnie tarcia silnika podczas rozdzielaczowymi, turbodotadowaniem, zmiennymi
eksploatacji, bez koniecznosci demontazu fazami rozrzadu, katalizatorem spalin, filtrami DPF, FAP,
mechanizmow - wystarczy zaaplikowac go do oleju. GPF, SCR, CAT, sondg lambda.

2. Zmniejsza zuzycie oleju tzw. ,branie oleju” i ucigzliwe

; dymienie silnika. ILOSC CERAMIZEROW-ONE-SHOT

) Zmn!eJ:sza zu'zy_ci_e pali_wa O(.j 3 do 15%. o Jedng doze Ceramizera ONE-SHOT stosuje sie do
4. Zmniejsza ucigzliwe wibracje i hatas, zapewnia cichszg maksymalnie 5 | oleju przy kazdej wymianie oleju.

prace silnika. W kU ilodci olei 10 | olei inik le3
5. Pozwala w wiekszosci przypadkéw unikna¢ kosztownych zas'igzs»gﬁ:é li |dooszc; g:eeg:r:i(iesrad%Ng—S?-i(e)J'll:l w stiniku nalezy

napraw, zmniejszajac wielokrotnie koszty w poréwnaniu W przypadku ,brania” oleju w ilodci powyzej 0.4 /1000 km,

z tradycyjng metoda naprawcza. . ® . . ,
6. Utwardza i podwyzsza odpornos¢ na zuzycie tracych sie gjkutfof:iream'zera ONE-SHOT nalezy zwigkszyc

powierzchni. Opakowanie zawiera: Jeden dozownik tatwo

7. Zabezpiecza i chroni trace sie powierzchnie silnika . )
do kolejnej wymiany oleju rozpuszczalnego w oleju preparatu o masie netto 4 g

8. Zwieksza cisnienia sprezania, dynamike pojazdu
przywraca nominalng moc i sprawnosc. ZALECENIA:

9. Utatwia rozruch i zapewnia stata ochrone silnika 1. Wykona¢ pomiar cisnienia sprezania (przed i po obrébce
juz w momencie startu. Ceramizerem) w cylindrach silnika - celem

10.Eliminuje catkowicie suche starty. Ochrona ta jest potwierdzenia skutecznosci dziatania Ceramizera®.
szczegdblnie wazna podczas czestego uruchamiania 2. Stosowac na kazdym etapie eksploatacji, najlepiej przy
silnika (zwtaszcza w warunkach zimowych - nawet wymianie oleju, aby jak najdtuzej (do kolejnej wymiany
ponizej -30 °C). oleju) kontynuowaé jazde z Ceramizerem®.

11.Zmniejsza temperature oleju o kilka °C. 3. Stosowac przede wszystkim profilaktycznie, w celu

zabezpieczenia silnika przed skutkami tarcia,

OPIS DZIALANIA: przedtuzajac znaczaco jego zywotnosc i bezawaryjnosc.

R . svciu C N ® | 4. Mozna stosowac z kazdym rodzajem oleju.
egeneracja przy uzyciu Leramizeéra” polega Nag \y trakcie petnej obrobki (1500km) nie wymieniac oleju.
przywrdceniu nominalnych rozmiardw i wtasciwej geometrii

wspotpracujacych powierzchni w mechanizmach, w ktorych 6. geranl”nzel: mozna .stosozlvaclw S|In|kac*h spaunowych .
wystepuje tarcie, poprzez narostowe tworzenie warstwy owolnych maszyn | urzadzen przemysiowych po wezes-

ceramiczno-metalowej o unikalnych wiasciwosciach. niejszej konsultacji z producentem Ceramizera,
Regeneracja przeprowadzana jest bez demontazu

urzadzen, w trakcie ich normalnej eksploatacji. Procesy 1. Rozgrzac silnik do temperatury roboczej 80-90 °C, (np.

termodynamiczne zachodzace na powierzchniach tracych po jezdzie, lub co najmniej po 10-cio minutowej pracy

sie, powodujg oczyszczanie powierzchni tracych z nagaru i silnika na biegu jatowym).

narastanie warstwy ceramiczno-metalowej we wszystkich 2. Wytgczy¢ silnik.

miejscach a szczegdlnie w miejscach zuzytych (wytartych). 3. Odkreci¢ korek wlewu oleju i oprézni¢ dozownik(i) do

Narastanie stopniowo stabilizuje sie wraz otworu wlewu oleju.

ze zmniejszaniem sie wspotczynnika tarcia. W przypadku gdy wlew oleju posiada przewdd olejowy

Proces narastania sam optymalizuje szczeliny tracych sie lub ostone klawiatury zaworéw wowczas nalezy

detali i po osiggnieciu wartosci nominalnych, zatrzymuje sie rozcienczy¢ Ceramizer ONE-SHOT w okoto 100 ml oleju

samoczynnie, odbudowujac powierzchnie w sposob i wla¢ mieszanke do otworu wlewu oleju.

niemalze idealny. Oznacza to, ze w miejscach bardziej 4. Zakreci¢ korek wlewu oleju.

wytartych lub tam gdzie powstaty rysy, odbudowuje sie 5. Uruchomic silnik i pozostawi¢ na biegu jatowym przez

grubsza warstwa niz w miejscach mniej wytartych, co w 15 min.

rezultacie prowadzi do odbudowy pozadanej geometrii 6. Przejechac ostroznie 200 km (niekoniecznie

tracych sie detali. jednorazowo - mozna podzieli¢ odcinek na etapy nie
mniejsze niz 20km), nie przekraczajac predkosci
obrotowej silnika 2700 obr./min lub w przypadku braku
obrotomierza z ograniczong predkoscig samochodu do
60 km/h. Uwaga: 200 km przebiegu - mozna zastgpic
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4 godzinng pracgq silnika na biegu jatowym. Jedna oleju, stosujac przewdd obejsciowy (jesli jest to

godzina na biegu jatowym to ekwiwalent 50 km konstrukcyjnie mozliwe). W tego rodzaju filtrach,
przebiegu. czgsteczki preparatu majg sktonnos$¢ do osadzania sie
7. Dla silnikéw, ktérych praca ujeta jest w motogodzinach tym samym znaczaco mniejsza ich ilos¢ dociera do
(mth) nalezy eksploatowac silnik (tak jak przy powierzchni tarcia. Filtry od$rodkowe to bardzo rzadko
docieraniu) w ciggu 5 mth (niekoniecznie jednorazowo), spotykane rozwigzanie stosowane w niektérych autach
z ograniczong predkoscig obrotowg silnika do 2700 ciezarowych oraz np. w Fiacie 126 p.
obr./min. 6. Dozowniki/strzykawki, ktore posiadajg nieduzy wyciek
8. Po pokonaniu odcinka 200 km lub po 4 godzinach na spod tloczka sa uwazane takze za prawidtowo
biegu jatowym mozna jezdzi¢ bez ograniczen predkosci. napetnione.

Tworzenie warstwy ceramiczno-metalowej trwa jeszcze 7. Ceramizer usuwa nagar z miejsc tarcia metalu o metal

do 1500 km przebiegu, ale juz w normalnych warunkach aby wytworzy¢ warstwe ceramiczno-metalowg.
eksploatacji. W tym czasie nie wymieniac oleju!
9. Dla silnikéw, ktorych praca ujeta jest w motogodzinach 1. produkt jest bezpieczny, produkowany zgodnie z
(mth) po wykonaniu pracy 5 mth mozna eksploatowac aktualnymi normami UE.
silnik bez ograniczen.
10.W przypadku stosowania zwiekszonej ilosci preparatu

(np. 2 dawek) zaleca sie zastosowanie pierwszej dozy o . ,
(wedtug zataczonej instrukcji), a nastepnie po przekroczy +40 °C produkt moze sedymentowac,

przejechaniu ok. 500 km zastosowanie w ten sam wéwczas nalezy [.).re'parat wstrzasnac i SCdeZi_é d? ,
sposob drugiej (kolejnej) dozy (zwieksza to efektywnos¢ _ temperatury ponizej +40 °C aby go bezpiecznie uzyc.
tworzenia sie warstwy ceramiczno-metalowej w 3. N!e zapycha filtrow ole_]u ani kanatoéw olejowych.
miejscach tarcia). 4. N.Ie zawiera teflonu ani molibdenu. _
5. Filtr czastek statych to metalowa puszka wypetniona
w $rodku metalowymi lub ceramicznymi wtéknami,
1. ROZGRZEJ SILNIK 2.WYLACZ SILNIK na kt,érych osadzajq sie czasteczki sadzy, ktére sg w
DODAJ CERAMIZER okreslonych warunkach eksploatacji pojazdu dopalane.
7 1 @ ] Ceramizer® nie zmienia reologicznych parametréow
m 15 min oleju, nie powoduje tworzenia czasteczek sadzy,
popiotdw siarczanowych, fosforu i siarki, w zwigzku
3. URUCHOM SILNIK, POZOSTAW 4. PIERWSZE 200 KM z tym nie wplywa na prace DPF, FAP, GPF, SCR, CAT
NABIEGU JAFOWYM PRZEJEDZ t AGODNIE i mozna go bezpiecznie stosowac w silnikach z ww

m @ 6‘% filtrami czasteczek statych spalin.
@, (@) 15min @ _@)T—=> |6. Chronic prred dziecmi,
5.D0 1500 KM BADANIA:

NIE WYMIENIAJ OLEJU Skutecznos¢ potwierdzona w testach zamieszczonych na

7 | N www.ceramizer.pl
S — o G UTECZNOSC: ]

Trwatos¢ i efektywnosé wytworzonej warstwy ceramiczno-
metalowej wynosi okoto 15 000 km przebiegu lub 300 mth.
Po tym przebiegu zaleca sie ponownie zastosowac
Ceramizer® do silnika.

Podczas przebiegu z Ceramizerem ONE-SHOT okoto 15000

km wczesniej wytworzona warstwa ceramiczno metalowa

1. W przypadku wczesniejszego stosowania dodatkéw do  ylegnia wytarciu/zuzyciu dlatego przy kolejnej wymianie
oleju (z molibdenem lub teflonem) zaleca si¢ wymiane  oleju zaleca sie ponowne zastosowanie Ceramizera
oleju z wyptukaniem silnika przed stosowaniem ONE-SHOT.

Ceramizera®. Inaczej skutecznoéé obrébki
Ceramizerem® bedzie zmniejszona, a czas ceramizacji
wydiuzy sie.

2. W przypadku uszkodzen mechanicznych silnika (np.
pekniety pierscien ttokowy, nieszczelne zawory, gtebokie
rysy na gfadzi cylindra itp.) nalezy naprawi¢ usterki, po
czym zastosowac¢ obrobke Ceramizerem®.

3. W przypadku wykonania remontu silnika, nalezy
przejechac¢ 1000-3000 km od momentu remontu
i dopiero wowczas po dotarciu zastosowacd Ceramizer®

4. Ceramizer® nie regeneruje miejsc gdzie wystepuje tarcie
gumy lub tworzyw sztucznych o metal (np. uszczelniaczy
Zaworow).

5. Jesdli silnik jest wyposazony w odsrodkowy filtr oleju,
nalezy przed zastosowaniem Ceramizera® wyczyécié
filtr, a najlepiej na czas obrdobki wytaczy¢ go z obiegu

2. Przechowywac w temperaturze ponizej +40 °C.
W przypadku gdy temperatura przechowywania

Termin przydatnosci do: 31.12.2025r.
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